
บทที ่7
การตกแตง่สําเร็จเชงิกลของสิง่ทอ
Mechanical finishing of textiles
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• การตกแตง่สําเร็จ หมายถงึ วธิกีารตา่งๆ ในการตกแตง่
ผา้หลงัการยอ้มหรอืพมิพ์
• การตกแตง่สําเร็จมจีดุประสงค ์ดงันี้
   - เพิม่ความน่าสนใจ เชน่ ความมนัเงา ลวดลาย
   - เพิม่ ลกัษณะพเิศษ เชน่ ทําใหม้ขีน ทําใหน้ิม่ กนัไฟ
กนันํ้า กนัเชือ้
   - ทําใหด้แูลรักษางา่ย

3

7.1 การขดัเงา

การขดัเงาผา้มจีดุประสงค ์ดงันี้
• เพือ่ทําใหผ้า้เรยีบ ลดปุ่ มปม
• เพิม่ ความมันเงา
• เพิม่ความทบึของผา้ ใหแ้สงผา่นนอ้ยลง
• เพิม่ความนิม่

(Calendering) Hard blow (steel)

Hard blow (steel)

Fabric

Soft blow 
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• ผา่นผา้เขา้ไปในลกูกลิง้ (รอ้น/ไมร่อ้น, เรยีบ/สลกัลาย) ทีก่ําลงัหมนุ
ดว้ยความเร็ว 20 – 90 เมตรตอ่นาที
• มแีรงกดจากลกูกลิง้ 10 – 100 ตนั
• ผวิลกูกลิง้อาจทําดว้ยโครเมยีมหรอืเทอรโ์มพลาสตกิ
• โดยปกตผิา้ฝ้ายจะตกแตง่ใหม้ันเงา

อณุหภมูลิกูกลิง้ ลกัษณะผา้
ลกูกลิง้เย็น ผา้จะนิม่
40 – 80 C ผา้มคีวามมันเงาเล็กนอ้ย
150 – 250 C ผา้มคีวามมันเงามาก
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7.2 การอดัลาย/ดอก
(Embossing)

• เป็นการผา่นผา้เขา้ไปในลกูกลิง้อดัมันทีม่กีาร สลกัเป็นลาย/ดอก

• กรณีทีท่ําใหผ้า้ฝ้ายมลีวดลายจะมกีารเคลอืบเรซนิทีผ่า้กอ่นอดัผา้
ดว้ยลกูกลิง้รอ้น

• นยิมทํากบัผา้ใยสงัเคราะห์
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7.3 การตะกยุขน/ยกผวิผา้ 
(Napping/Raising)

• เป็นเทคนคิทีท่ําใหผ้า้มลีกัษณะเป็น ขนตัง้ขึน้
• ทําใหผ้า้มสีมบตัเิป็นฉนวน
กนัความรอ้น/นุ่ม

• เครือ่งมอืมวีงลอ้เล็กทีม่เีข็ม 
ตดิรอบวงลอ้ใหญ่
• เมือ่ผา้เคลือ่นทีผ่า่นวงลอ้ 
เข็มจะตะกยุ (ดงึ) เสน้ใย
ออกจากเสน้ดา้ย
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7.4 การตดัเฉือนผวิผา้ 
(Shearing)

• เป็นการกําจัด กอ้นเสน้ใย ทีโ่ผลอ่อกมาทีผ่วิผา้ใหก้ลายเป็น
ขน ทีม่คีวามสงูเทา่กนัโดยการใชใ้บมดีตดัเฉือน

• เป็นการตดัขนผา้ทีผ่า่น การตะกยุ ใหม้คีวามสงูเทา่กนั
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7.5 การเอมเมอไรซงิ/การทําผา้หนังกลบั
(Emerizing/Sueding)

• เป็นการขดัผวิผา้ดว้ยลกูกลิง้ กระดาษทราย เพือ่ใหผ้วิผา้
มลีกัษณะคลา้ยหนังสตัว ์ทีเ่รยีกวา่  หนังกลบั (suede-like)
• หรอืเกดิ peach skin นยิมใชท้ําเสือ้ชัน้นอก และรองเทา้
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7.6 การโรยเสน้ใยสัน้
(Flocking)

• เป็นการนํา เสน้ใยสัน้ (นยิม เรยอน)มาตดิบน ผา้ทีท่ากาว
• โดยการกระจายตวัเสน้ใยดว้ยแรงกลหรอืใชไ้ฟฟ้าสถติ

- โรยเสน้ใย
- Beater ตผีา้
- เสน้ใยตัง้ขึน้
- ดา้นหนึง่
ตดิกบักาว

- โรยเสน้ใย
มปีระจจุาก
สนามไฟฟ้า
- ดา้นลา่งผา้
มแีผน่โลหะ
ทีต่อ่สายดนิ
- เสน้ใยตัง้ขึน้
ดกีวา่แบบแรงกล

http://textileapex.blogspot.com/2014/08/flocked‐fabrics.html 10

• อาจจะ โรยเสน้ใยสัน้ทัง้ผนื หรอืทําเป็นหยอ่ม 
• ไดผ้า้กํามะหยี ่(มลีกัษณะนิม่)

11

7.7 การปักฉลุ
(Embroidery)

• เป็นการทําใหเ้กดิลวดลายทีต่อ้งการโดยการปักฉลผุา้ดว้ยมอื 
หรอืเครือ่งจักร
• โดนอาจจะปักเป็นลวดลายทบับนผา้ หรอืทําใหเ้ป็นรโูดย
ตดัผา้ออกแลว้ปักรอบๆ ร ู(เป็นลกูไม)้


